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•Eyes  نالیز
 
غیرمسلحآ  

•FT-IR  نالیز پیوندی
 
 آ

•UV-Vis نالیز خوآص فیزیکی
 
 آ

•XRD  نالیز ساختاری
 
 آ

•SEM نالیز میکروسکوپ ی
 
 آ

•VNA نالیز جذب آموآج رآدآر
 
 آ



 ذرآت مگنتیت بررسی آولیه رنگ و خاصیت مغناطیسی 



 رنگ نانو ذرآت مگنتیت

. رنگ کاملا مشکی ذرآت حاکی آز سنتز مناسب ذرآت آست   

نخستین همایش ملی فناوری های نوین در صنایع نفت : منبع   

 بررسی کیفی خاصیت مغناطیسی ذرآت

 توجه به سرعت حرکت ذره ها در میدآن ضعیف مغناطیسی



 FT-IRتصویر فایل خروجی تست مشخصه سنجی 





نالیزپیک موجود در 
 
 مقدآر شیفت پیک های موجود در دیتاهای مرجع ذرآت تولیدی  آ

1486 1464 22- 

1403 1387 16- 

576 568 8- 







A 
 اثر درصد مگنتیت در نانو کامپوزیت•

 (ظرفیت دستگاه ) نویز های موجود در نتایج خروجی •

B 
 تحلیل نادرست بودن نتایج در نمونه های دوم•

 بررسی اثر نانولوله در نتایج جذب در نمونه ها•





 انطباق پیک های موجود در نتیجه آنالیز با پیک های مرجع

 ارتفاع پیک های موجود در نتیجه آنالیز










