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تكنولوژي بتن

يا حق

تهران جنوبدانشگاه آزاد اسلامي واحد 
عمران -مهندسي عمران گروه مهندسي عمراندانشكده فني و مهندسي

اسكوييامير حسين اويسي : مدرس
٩٤ - ٩٥تابستان سال تحصيلي 

امير حسين اويسي اسكويي

كارشناسي مهندسي عمران ٩٤ - ٩٥تابستان سال تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

تكنولوژي بتن



08/07/2016
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امير حسين اويسي اسكويي

كارشناسي مهندسي عمران ٩٤ - ٩٥تابستان سال تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

تكنولوژي بتن

اي ضوابط پذيرش كيفيت بتن ساخته شده مباني پايه
عمران ٨٦ نظارت

امير حسين اويسي اسكويي

كارشناسي مهندسي عمران ٩٤ - ٩٥تابستان سال تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

تكنولوژي بتن

اي ضوابط پذيرش كيفيت بتن ساخته شده مباني پايه
عمران ٨٧ نظارت
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امير حسين اويسي اسكويي

كارشناسي مهندسي عمران ٩٤ - ٩٥تابستان سال تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

تكنولوژي بتن

منابع و مراجع
٣٢٧نشريه  -دستورالعمل ساخت و اجراي بتن در كارگاه 

كشورريزي  برنامهمديريت و سازمان 

امير حسين اويسي اسكويي

كارشناسي مهندسي عمران ٩٤ - ٩٥تابستان سال تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

تكنولوژي بتن

منابع و مراجع
) ١٣٩٤(بتني هاي  ساختمانفناوري 

وزارت آموزش و پرورش -اي  وحرفهشاخه آموزش فني  -رشته ساختمان 



08/07/2016

4

امير حسين اويسي اسكويي

كارشناسي مهندسي عمران ٩٤ - ٩٥تابستان سال تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

تكنولوژي بتن

توزين و پيمانه كردن

امير حسين اويسي اسكويي

كارشناسي مهندسي عمران ٩٤ - ٩٥تابستان سال تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

تكنولوژي بتن

در وزن آب مخلوطها  سنگدانهاثر رطوبت 
  : شود يم مشخص زير صورت به ها دانه رطوبتي شرايط كلي طور به .است بيشتر آب مقدار اين باشد، ريزتر ها سنگدانه هرچه و ندگوي رطوبت مقدار آن به كه كنند مي بيان ها سنگدانه وزن از درصدي حسب بر را سطحي آب .نگذارد تاثير بتن طمخلو در ها سنگدانه روي سطحي آب تا باشند خشك خارج از و اشباع داخل از بايد بتن در مصرف مورد هاي سنگدانه

  .كند مي جذب آب كاملا اون؛ در شده خشك1.

  .گويند موثر رطوبت را مقدار ناي .كند مي جذب آب حدودي تا بنابراين .است داخلي رطوبت حاوي اما بوده خشك ها دانه سطح هوا؛ در شده خشك2.

  .دهد نمي پس آن به آبي و كند نمي جذب بتن مخلوط از آبي خشك؛ سطح با اشباع3.

.است سطح در اضافه رطوبتي مقدار شامل تر؛ يا خيس4.



08/07/2016

5

امير حسين اويسي اسكويي

كارشناسي مهندسي عمران ٩٤ - ٩٥تابستان سال تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

تكنولوژي بتن

ها در وزن آب مخلوط اثر رطوبت سنگدانه

امير حسين اويسي اسكويي

كارشناسي مهندسي عمران ٩٤ - ٩٥تابستان سال تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

تكنولوژي بتن

مثال

(SSD)

سيمان
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امير حسين اويسي اسكويي

كارشناسي مهندسي عمران ٩٤ - ٩٥تابستان سال تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

تكنولوژي بتن

مثال

امير حسين اويسي اسكويي

كارشناسي مهندسي عمران ٩٤ - ٩٥تابستان سال تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

تكنولوژي بتن

مثال
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امير حسين اويسي اسكويي

كارشناسي مهندسي عمران ٩٤ - ٩٥تابستان سال تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

تكنولوژي بتن

مثال

امير حسين اويسي اسكويي

كارشناسي مهندسي عمران ٩٤ - ٩٥تابستان سال تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

تكنولوژي بتن

مثال

:داريم ليتري ٢٠ پيمانه و ليتري ٥٠٠ كن مخلوط براي

14.1137.25
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امير حسين اويسي اسكويي

كارشناسي مهندسي عمران ٩٤ - ٩٥تابستان سال تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

تكنولوژي بتن

دماي مخلوط بتن

امير حسين اويسي اسكويي

كارشناسي مهندسي عمران ٩٤ - ٩٥تابستان سال تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

تكنولوژي بتن
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امير حسين اويسي اسكويي

كارشناسي مهندسي عمران ٩٤ - ٩٥تابستان سال تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

تكنولوژي بتن

امير حسين اويسي اسكويي

كارشناسي مهندسي عمران ٩٤ - ٩٥تابستان سال تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

تكنولوژي بتن
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امير حسين اويسي اسكويي

كارشناسي مهندسي عمران ٩٤ - ٩٥تابستان سال تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

تكنولوژي بتن

امير حسين اويسي اسكويي

كارشناسي مهندسي عمران ٩٤ - ٩٥تابستان سال تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

تكنولوژي بتن

طرح اختلاط بتن
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امير حسين اويسي اسكويي

كارشناسي مهندسي عمران ٩٤ - ٩٥تابستان سال تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

تكنولوژي بتن

مقدمه و تعريف

امير حسين اويسي اسكويي

كارشناسي مهندسي عمران ٩٤ - ٩٥تابستان سال تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

تكنولوژي بتن

لزوم ساخت مخلوط هاي بتني
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امير حسين اويسي اسكويي

كارشناسي مهندسي عمران ٩٤ - ٩٥تابستان سال تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

تكنولوژي بتن

نمونه برداري و پذيرش بتن

امير حسين اويسي اسكويي

كارشناسي مهندسي عمران ٩٤ - ٩٥تابستان سال تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

تكنولوژي بتن

روش طرح اختلاط
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امير حسين اويسي اسكويي

كارشناسي مهندسي عمران ٩٤ - ٩٥تابستان سال تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

تكنولوژي بتن

عوامل موثر بر طرح مخلوط

امير حسين اويسي اسكويي

كارشناسي مهندسي عمران ٩٤ - ٩٥تابستان سال تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

تكنولوژي بتن

عوامل موثر بر طرح مخلوط
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امير حسين اويسي اسكويي

كارشناسي مهندسي عمران ٩٤ - ٩٥تابستان سال تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

تكنولوژي بتن

عوامل موثر بر طرح مخلوط

امير حسين اويسي اسكويي

كارشناسي مهندسي عمران ٩٤ - ٩٥تابستان سال تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

تكنولوژي بتن

عوامل موثر بر طرح مخلوط
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امير حسين اويسي اسكويي

كارشناسي مهندسي عمران ٩٤ - ٩٥تابستان سال تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

تكنولوژي بتن

عوامل موثر بر طرح مخلوط

امير حسين اويسي اسكويي

كارشناسي مهندسي عمران ٩٤ - ٩٥تابستان سال تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

تكنولوژي بتن

عوامل موثر بر طرح مخلوط
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امير حسين اويسي اسكويي

كارشناسي مهندسي عمران ٩٤ - ٩٥تابستان سال تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

تكنولوژي بتن

عوامل موثر بر طرح مخلوط

امير حسين اويسي اسكويي

كارشناسي مهندسي عمران ٩٤ - ٩٥تابستان سال تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

تكنولوژي بتن

عوامل موثر بر طرح مخلوط



08/07/2016

17

امير حسين اويسي اسكويي

كارشناسي مهندسي عمران ٩٤ - ٩٥تابستان سال تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

تكنولوژي بتن

عوامل موثر بر طرح مخلوط

امير حسين اويسي اسكويي

كارشناسي مهندسي عمران ٩٤ - ٩٥تابستان سال تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

تكنولوژي بتن

مراحل طرح اختلاط بتن



08/07/2016
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امير حسين اويسي اسكويي

كارشناسي مهندسي عمران ٩٤ - ٩٥تابستان سال تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

تكنولوژي بتن

مراحل طرح اختلاط بتن

امير حسين اويسي اسكويي

كارشناسي مهندسي عمران ٩٤ - ٩٥تابستان سال تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

تكنولوژي بتن

مراحل طرح اختلاط بتن
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امير حسين اويسي اسكويي

كارشناسي مهندسي عمران ٩٤ - ٩٥تابستان سال تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

تكنولوژي بتن

مراحل طرح اختلاط بتن

امير حسين اويسي اسكويي

كارشناسي مهندسي عمران ٩٤ - ٩٥تابستان سال تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

تكنولوژي بتن

مراحل طرح اختلاط بتن
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امير حسين اويسي اسكويي

كارشناسي مهندسي عمران ٩٤ - ٩٥تابستان سال تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

تكنولوژي بتن

مراحل طرح اختلاط بتن

امير حسين اويسي اسكويي

كارشناسي مهندسي عمران ٩٤ - ٩٥تابستان سال تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

تكنولوژي بتن

مراحل طرح اختلاط بتن
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امير حسين اويسي اسكويي

كارشناسي مهندسي عمران ٩٤ - ٩٥تابستان سال تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

تكنولوژي بتن

مراحل طرح اختلاط بتن

امير حسين اويسي اسكويي

كارشناسي مهندسي عمران ٩٤ - ٩٥تابستان سال تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

تكنولوژي بتن

مراحل طرح اختلاط بتن
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امير حسين اويسي اسكويي

كارشناسي مهندسي عمران ٩٤ - ٩٥تابستان سال تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

تكنولوژي بتن

مراحل طرح اختلاط بتن

امير حسين اويسي اسكويي

كارشناسي مهندسي عمران ٩٤ - ٩٥تابستان سال تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

تكنولوژي بتن

مراحل طرح اختلاط بتن
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امير حسين اويسي اسكويي

كارشناسي مهندسي عمران ٩٤ - ٩٥تابستان سال تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

تكنولوژي بتن

مراحل طرح اختلاط بتن

٤و  ٣، ٢، ١نسبت هاي پيشنهادي دانه هاي ريز براي نواحي 

امير حسين اويسي اسكويي

كارشناسي مهندسي عمران ٩٤ - ٩٥تابستان سال تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

تكنولوژي بتن

مراحل طرح اختلاط بتن

٤و  ٣، ٢، ١نسبت هاي پيشنهادي دانه هاي ريز براي نواحي 
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امير حسين اويسي اسكويي

كارشناسي مهندسي عمران ٩٤ - ٩٥تابستان سال تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

تكنولوژي بتن

مراحل طرح اختلاط بتن

امير حسين اويسي اسكويي

كارشناسي مهندسي عمران ٩٤ - ٩٥تابستان سال تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

تكنولوژي بتن

مثال
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امير حسين اويسي اسكويي

كارشناسي مهندسي عمران ٩٤ - ٩٥تابستان سال تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

تكنولوژي بتن

مثال

امير حسين اويسي اسكويي

كارشناسي مهندسي عمران ٩٤ - ٩٥تابستان سال تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

تكنولوژي بتن

مثال
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امير حسين اويسي اسكويي

كارشناسي مهندسي عمران ٩٤ - ٩٥تابستان سال تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

تكنولوژي بتن

مثال

امير حسين اويسي اسكويي

كارشناسي مهندسي عمران ٩٤ - ٩٥تابستان سال تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

تكنولوژي بتن

مثال
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امير حسين اويسي اسكويي

كارشناسي مهندسي عمران ٩٤ - ٩٥تابستان سال تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

تكنولوژي بتن

مثال

امير حسين اويسي اسكويي

كارشناسي مهندسي عمران ٩٤ - ٩٥تابستان سال تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

تكنولوژي بتن

مثال
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امير حسين اويسي اسكويي

كارشناسي مهندسي عمران ٩٤ - ٩٥تابستان سال تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

تكنولوژي بتن

مثال

امير حسين اويسي اسكويي

كارشناسي مهندسي عمران ٩٤ - ٩٥تابستان سال تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

تكنولوژي بتن

مثال
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امير حسين اويسي اسكويي

كارشناسي مهندسي عمران ٩٤ - ٩٥تابستان سال تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

تكنولوژي بتن

مثال

امير حسين اويسي اسكويي

كارشناسي مهندسي عمران ٩٤ - ٩٥تابستان سال تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

تكنولوژي بتن

مثال
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امير حسين اويسي اسكويي

كارشناسي مهندسي عمران ٩٤ - ٩٥تابستان سال تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

تكنولوژي بتن

مثال

امير حسين اويسي اسكويي

كارشناسي مهندسي عمران ٩٤ - ٩٥تابستان سال تحصيلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

تكنولوژي بتن

تمرين


